EXPERIMENT 1
Herstellung von StraBenkreide

Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK |

Beobachtung

Die Gipsmasse bindet in etwa 10 bis 15 Minuten ab. Es ensteht ein festes, farbiges Gipsstiick, das der
Form entnommen werden kann und nach 24 Stunden durchgetrocknet ist. Je nach zugesetztem Pigment
erhalt man unterschiedlich geférbte Kreidestiicke.

Zeitdauer
25 Minuten

Die StraBenkreide kann fiir erste Malversuche bereits nach etwa 20 Minuten verwendet werden.
Durchgetrocknet ist sie nach etwa 24 Stunden.

Hinweis
Die aus dem Unterricht bekannte eckige Kreide besteht in der Regel aus Gips, dagegen runde Kreide
aus gepresstem Kalk.

Kaufliche Gipssorten variieren in der Abbindegeschwindigkeit. Fiir den hier beschriebenen Versuch ist
ein moglichst schnell abbindender Gips vorteilhaft.

Entsorgung
Gipsbrei erstarrt auch unter Wasser und darf deshalb nicht in den Abfluss geghen werden!

Erlduterungen

Kauflicher Gips besteht chemisch aus Calciumsulfat-Halbhydrat. Dieses wird aus dem Dihydrat, das als
Gestein abgebaut wird und auch bei der Rauchgasentschwefelung anfallt, durch Erhitzen gewonnen.
Das zu Pulver zermahlene Halbhydrat reagiert bei Zugabe von Wasser wieder zu Calciumsulfat-Dihydrat
(Kreisprozess!). Dabei bilden sich mikroskopisch kleine verfilzte Nadeln, die den festen Zusammenhang
des abgebundenen Gipses bewirken:

CaS04-%2H,0 + %3 H,0 — (aS04-2 H,0
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Herstellung von Wachsfarben

Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK |

Beobachtung

Der Aufstrich des Wachsstiftes wirkt nicht so glénzend wie der von OI- und Lackfarben. Die Farbe haftet
gut auf dem Untergrund; teilweise deckt aber die Wachsmasse die Papieroberfliche nicht vollstandig ab.
Der weiBe Malgrund schimmert durch. Bearbeitet man die Wachsflache mit dem Fingernagel, so laft sie
sich von der Papieroberflache abschalen.

Zeitdauer
20 Minuten, Abkuhlen ca. 1 Stunde

Entsorgung
Wachsreste kénnen in den Hausmill gegeben werden.

EXPERIMENT 2
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EXPERIMENT 3

Herstellung einer Caseinfarbe

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK |
Textheft: Kapitel 4.1

Beobachtung

Aus Calciumhydroxid und Magerquark entsteht eine gelblich-glasige Masse. Nach Zugabe von Leindl
und einem Pigment wird eine streichfdhige Farbe erhalten. Diese trocknet schnell (ca. 1 Stunde) und
haftet gut auf Papier oder Pappe, jedoch nicht auf glatten Oberflachen wie Aluminiumfolie.

Zeitdauer
10 Minuten, Trockenzeit etwa 1 Stunde

Entsorgung
Getrocknete Farbreste kdnnen zum Hausmill gegeben werden.

Erlduterungen

Casein (MilcheiweiB) wird durch Ansduern entrahmter Milch bis zu einem pH-Wert von 4,6 ausgefallt.
Es istin Wasser unldslich, jedoch in alkalischen Medien, z. B. in Kalkwasser, 18slich. Solche Lasungen
kdnnen als Bindemittel fiir Farben verwendet werden. Nach dem Trocknen erhélt man einen wasser-
unléslichen Anstrich bzw. Farbauftrag. Das mit Luftsauerstoff oxidativ vernetzende Leindl wirkt zusatz-
lich als Bindemittel. Wegen der einfachen Herstellung werden Caseinfarben heute vor allem im Hobby-
bereich verwendet, werden aber auch dort durch Acrylfarben verdrangt.
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Tusche aus Tee

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK |
Textheft: Kapitel 4.2

Beobachtung
Nach Zugabe des Eisensulfats zum Tee entsteht eine schwarze Triibung.
Proben ergeben ein schwarzes Schriftbild.

Zeitdauer
15 Minuten

Hinweis

Es wird hier eine sehr einfache Versuchsvorschrift angegeben. Zur Herstellung klassischer Eisengallus-
tinten werden Gallapfelextrakte oder Gallusséure mit Eisen(ll)-Verbindungen zur Reaktion gebracht.
Diese oxidieren nach dem Auftragen an der Luft zu Eisen(lll)-Komplexen.

Entsorgung
Reste der Tusche kdnnen ins Abwasser, Papierabfalle in den Hausmiill gegeben werden.

Erlduterungen

Trockene Bldtter von schwarzem Tee enthalten etwa 5% phenolische Verbindungen (z. B. Verbindungen
der Gallussaure) und 25 % Verbindungen, die bei der Fermentation der Teeblatter aus diesen Phenolen
entstanden sind. (Griiner Tee ist unfermentiert. Die dunkle Farbe der Blétter schwarzen Tees und die
goldgelbe Farbe und der Geschmack des gebriihten Tees beruhen auf den Eigenschaften von Oxidati-
onsprodukten der Phenole!)

Die ausgefallten Eisen(ll)-Komplexe oxidieren an der Luft zu Eisen(lI)-Komplexen. Das Formelschema
zeigt ein einfaches Beispiel fiir die Komplexbildung mit Fe(lll)-lonen.

HO

EXPERIMENT 4
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Fe(lll)-Komplexe mit Gallussaure und Polyhydroxyphenolen
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EXPERIMENT 5
Herstellung einer Olfarbe

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK I, SEKII
Textheft: Kapitel 5.3

Beobachtung

Die pastdse Farbe lasst sich gut verstreichen, der Pinselstrich bleibt jedoch sichtbar. Die Farbe ist leicht
glinzend. Auf Papier trocknet sie (iber Nacht, ergibt aber einen Olrand. Auf Aluminiumfolie ist die Farbe
erst nach mehreren Tagen getrocknet.

Erlduterungen

Olfarben sind Anstrichfarben auf der Basis trocknender pflanzlicher Ole (meist Leinél), teilweise werden
Trockenstoffe (Sikkative) zugegeben. Die Eisenoxid-Pigmente sind in dem Bindemittel (Leindl) einge-
bettet. Leindl ist ein sogenanntes trocknendes OI, welches zu einer harten, elastischen Schicht ,trock-
net". Die ungesattigten Fettsdurereste des Leindls, besonders die der Linol- und Linolenséure, reagieren
in Gegenwart von Luftsauerstoff bei diesem Prozess unter Autoxidation und Vernetzung.

Terpentindl dient als Verdiinner, das Bienenwachs erhoht die Elastizitat des Lacks.

Zeitdauer
10 Minuten

Hinweis
Bei der Herstellung der Farbe kann die Streichfahigkeit nach Bedarf durch Zugabe von Pigment oder
von Terpentindl eingestellt werden.

Entsorgung

Zur Reinigung der Arbeitsgerate kann Leichtbenzin oder ein kduflicher Pinselreiniger verwendet
werden. Die Ldsemittelreste werden in den Sammelbehélter fir halogenfreie Losemittelabfélle gege-
ben. Getrocknete Farbreste kénnen zum Hausmill gegeben werden.
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EXPERIMENT 6

Herstellung eines Zaponlacks aus Celluloid

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK |
Textheft: Kapitel 5.3

Beobachtung

Das Celluloid lést sich in dem Lasemittelgemisch nahezu vollstandig auf. Es entsteht eine milchige,
viskose Losung. Taucht man das Aluminiumblech in die Ldsung, bleibt bei der Entnahme ein diinner
weiler Film auf der Oberfléche zuriick. Der Film trocknet nach wenigen Minuten zu einer festen
Lackschicht. Der beschichtete Teil des Aluminiumblechs zeigt keine Reaktion mit Salzsdure. Der unbe-
schichtete Teil reagiert unter Gasentwicklung.

Zeitdauer
45 Minuten

Hinweis
Um Zeit zu sparen, kann die Ldsung bereits vor Unterrichtsbeginn angesetzt werden. Eine vollstandige
Losung des Materials ist nach etwa einer Stunde erreicht.

Die Celluloidstiicke missen unbedingt in das geriihrte Losemittelgemisch gegeben werden, ansonsten
bilden sich Klumpen, die sich nur langsam wieder lésen!

Entsorgung
Die verwendete Aluminiumfolie wird abgespiilt und zum Hausmiill gegeben. Fliissige Lackreste werden
als organische Losemittelabfalle entsorgt.

Erlduterungen

Der Tischtennisball besteht aus Celluloid. Dieses l6st sich in dem Gemisch aus Ethanol und Aceton.
Tragt man das Gemisch auf eine Oberflache (z. B. Aluminiumfolie) auf, verdunstet das Lésemittel (phy-
sikalische Trocknung). Das Celluloid (bzw. das Cellulosenitrat) bildet einen festen Lackiiberzug aus.
Eine chemische Reaktion findet dabei nicht statt.

Ein Uberzug aus Zaponlack stellt einen gewissen Schutz gegeniiber Umwelteinfliissen dar, was sich

durch Reaktion des (un)beschichteten Aluminiumbleches mit konz. Salzsdure demonstrieren lasst. Alu-
minium l8st sich in konz. Salzsdure (w = 25 %) heftig unter Wasserstoffentwicklung:

Al + 3H30" — AP + 3% H, + 3H,0
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Herstellung von Aquarellfarben

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK |
Textheft: Kapitel 5.3

Beobachtung
Man erhlt eine feste Farbe. Mit dem feuchten Pinsel wird diese wieder angeldst. Der Farbauftrag auf
Papier ist nicht deckend.

Zeitdauer
45 Minuten

Entsorgung
Die getrocknete Farbe kann zum Malen verschlossen aufhewahrt werden. Falls sie nicht mehr benétigt
wird, kann sie zum Hausmiill gegeben werden. Pinsel kdnnen mit Wasser ausgewaschen werden.

Erlduterungen

Chemisch handelt es sich bei Gummi arabicum, das aus dem Harz von Akazien gewonnen wird, um ein
hochverzweigtes Polysaccharid. In Wasser entsteht eine klare, klebrige Losung, welche in Aquarellfarben
als natiirliches Bindemittel dient.

Der Farbauftrag von Gouachefarben ist im Gegensatz zu dem von Aquarellfarben deckend. In einfacher
Form findet man diese Farben in Malkasten fir den Kunstunterricht (sogenannte Deckfarben). Der
deckende Effekt wird z. B. durch die Beimischung von Kreide zu den verwendeten Pigmenten erreicht.

EXPERIMENT 7
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EXPERIMENT 8

Herstellung eines 2K-Epoxidharzlacks

Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK | (nur Experiment), SEK Il (Experiment und Theorie)
Textheft: Kapitel 5.4

Beobachtung
Je nach verwendetem Hérter ist die Lackschicht nach wenigen Minuten bis zu 24 Stunden ausgehartet.

Zeitdauer
20 Minuten (Trocknen 1 Stunde bzw. iiber Nacht)

Hinweis
Die Reagenzien kdnnen iiber den Baumarkt bezogen werden.

Ist der Lack durch die Saugfahigkeit des Holzes stark eingezogen, kann eine zweite Lackschicht auf-
getragen werden. Meist ergibt erst der zweite Auftrag eine glatte, glanzende Oberflache.

Entsorgung
Die verunreinigten Aluschélchen und Pinsel sowie die lackierten Holzbrettchen kénnen dem Hausmill
zugefiihrt werden.

Erlduterungen

Durch die Umsetzung eines Epoxidharzes mit einem polyaminhaltigen Harter erreicht man eine
chemische Vernetzung:

H H CH H H

| ’ |
Amin CH3 Amin
Epoxidharz

H H

I—Z
I—ﬁ—I
O—ﬁ—I
O—ﬁ—I
I—ﬁ—I
I—Z

Die Komponenten werden direkt vor Verarbeitung des Lackes gemischt. Die sogenannte ,Tropfzeit” gibt
an, wie lange der Lack verarbeitet werden kann.
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EXPERIMENT 9
Eisenoxid-Pigmente durch Rdsten
Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK |
Textheft: Kapitel 5.6
Beobachtung
Das Eisen(ll)-sulfat verandert seine Farbe. Direkt iiber dem Flammenkegel entsteht eine dunkelrote Farb-
zone, wéhrend nach auBen hin die Farbtone iiber Rot, Orange und Gelb aufhellen. Am duBersten Rand
ist eine braune Farbzone zu erkennen.
Zeitdauer
15 Minuten
Hinweis
Es ist wichtig, dass das Eisen(ll)-sulfat auf 12 cm diinn verteilt und der Brenner aus der Mitte nicht weg-
bewegt wird, damit die Farbiibergange gut beobachtet werden konnen.
Entsorgung
Die Eisenoxide werden nach Erkalten gesammelt und entweder zur Farbherstellung weiter verwendet
oder zu den Feststoffabféllen gegeben.
Erlduterungen
Eisen(ll)-sulfat geht durch Gliihen an Luft in das a-Eisen(ll)-oxid Gber:
2 F@SO4 + 1 02 — a-Fe203 + 2 503
Dabei entstehen unterschiedliche Farben durch zunehmende GroBe der Eisen(ll)-oxid-Teilchen.
Temperatur [°C] 650 700 800 900 1000
Farbe Orange Rot Dunkelrot Violett Blauschwarz

Die braune Farbzone am Rand entsteht durch das bei der Reaktion freiwerdende Kristallwasser, das sich
als Kondenswasser an dieser Stelle abscheidet und sich mit Eisen(ll)-sulfat bei héheren Temperaturen
zu Eisen(ll)-oxidhydroxid umwandelt.
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Herstellung eines Buntlacks

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK |
Textheft: Kapitel 5.6

Beobachtung
Der hergestellte Buntlack ist gut haftend und ergibt einen deckenden Anstrich. Die Trockenzeit entspricht
der des verwendeten Klarlacks.

Zeitdauer
10 Minuten, Trockenzeit je nach Klarlack

Hinweis

Ein eventuell vorhandener Hochglanz-Effekt des Klarlacks geht durch die Zugabe des Pigments
verloren. Die bendtigten Substanzen kdnnen aus dem Baumarkt oder tiber den Fachhandel bezogen
werden.

Entsorgung

Zur Reinigung der Arbeitsgerate ist das beim Klarlack angegebene Losemittel zu verwenden. Die Lose-
mittelreste werden im Sammelbehalter fiir halogenfreie Losemittelabfalle gesammelt. Getrocknete
Farbreste kénnen zum Hausmiill gegeben werden.

Erlduterungen

Unter "Buntlacken" versteht man Lacke, denen Pigmente zugesetzt wurden. Als Bindemittel wird z. B.
ein fertiges Alkydharz verwendet. Beim Trocknen wird das Pigment in den Lack fest eingebettet, sodass
es nicht abgerieben werden kann. Die hier eingesetzten Alkydharze sind ungesattigte Polyester mehr-
wertiger Alkohole und Carbonsauren, welche durch oxidative Vernetzung an der Luft ,trocknen”.

EXPERIMENT 10
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EXPERIMENT 11

Pigmente - Darstellung von Thénard-Blau

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK Il
Textheft: Kapitel 5.6

Beobachtung

Das weife Aluminiumoxid und schwarzes Kobalt(lll)-oxid ergeben zusammengemischt ein graues Pul-
ver. Nach 5 min Glihen erhélt man schon ein blaues Pulver, das aber noch graue Riickstinde aufweist.
Beim Durchmischen sieht man, dass es an der Oberfliche eher graublau und am Boden intensiv blau
gefarbt ist. Nach weiteren 5 min Glihen ist das Produkt insgesamt nahezu einheitlich blau gefarbt.

Zeitdauer
20-30 Minuten

Hinweis
Der Bau eines AST-Elementes fiir die Mikrowelle (15 Minuten + Trockenzeit tiber Nacht):

Material

Blumentopf (@ 5,5 cm, h = 4,5 cm), Porzellantiegel DIN 2/40 (@ 4 cm, h = 3,5 cm) zur Formgebung
(die Mulde im Ofenmaortel ist dann passend fiir den nachstkleineren Tiegel), Porzellantiegel DIN 2/35
(@ 3,5 cm, h = 3 cm), Haushaltsfolie, Gummihandschuhe, Trockenschrank, Gummibecher, Spachtel,
feuerfester Mortel, gekérnte Aktivkohle (KorngréBe ca. 1,5 mm)

Porzellantiegel

Gekornte Aktivkohle

Tontopf

Ofenmortel
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Pigmente - Darstellung von Thénard-Blau

Herstellung

Der Mértel wird mit Wasser vermischt. Man muss darauf achten, dass die Masse nicht zu fliissig wird.
Die Mortelmasse wird in den Blumentopf gefiillt. Den Tiegel zur Formgebung umwickelt man mit
Haushaltsfolie (so kann man ihn leicht wieder herausziehen) und driickt ihn komplett bis zum oberen
Rand in den Mortel. Am oberen Rand austretender Mortel wird entfernt und der Tiegel wieder heraus-
gezogen. Sollte sich der Mortel beim Herausziehen wieder verformen, kann man ca. 5 Minuten warten,
bevor man den Tiegel herauszieht. Der Mortel hat dann schon etwas abgebunden. Man kann den
Mértel mit den Fingern (Handschuhe benutzen) etwas glatten und den Rand leicht flach driicken, um
spater problemlos gekomte Aktivkohle einfiillen zu konnen. Den Blumentopf trocknet man Giber Nacht
bei 100 °C im Trockenschrank.

Entsorgung

Reste der Salzsaure kdnnen mit dem Abwasser entsorgt werden. Das Filtrat der Aufarbeitung wird zu
den Schwermetallabfallen gegeben. Das Pigment wird fiir weitere Versuche aufgehoben oder als Fest-
stoffabfall entsorgt.

Erlduterungen
Aluminiumoxid und Cobalt(Il)-oxid reagieren zu einem blauen Pigment:

2 A|203 + 2Co0 — 2COA|204

Am Boden des Schmelztiegels wird eine hohere Temperatur erzielt, deswegen findet dort eine bessere
Umsetzung zu Thénard-Blau statt.

EXPERIMENT 11
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EXPERIMENT 12
Kartoffeldruck (Stempeldruck)

Hinweise fiir Lehrkréfte
Geeignet fir SEK |
Textheft: Kapitel 6.2

Beobachtung
Die Farbe wird von den vorstehenden Teilen der Kartoffel aufgenommen und kann so auf das Papier
gedruckt werden.

Zeitdauer
20 Minuten

Entsorgung
Reste kdnnen zum Hausmiill gegeben werden.

Erlduterungen

Im Holzschnitt/Linoldruck wird - wie hier vereinfacht mit einer Kartoffel gezeigt - ein Negativmuster in
das feste Material geschnitten. Das fertige Negativmuster wird mit Farbe iiberwalzt und dann auf Papier
gedruckt. Dabei wird die an den erhabenen Stellen haftende Farbe auf das Papier iibertragen.
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EXPERIMENT 13
Siebdruck (Spritztechnik)

Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK |

Beobachtung
Der Umriss der Blétter (oder anderer Schablonen) ist auf dem Papier abgebildet.

Hinweis
Das Verfahren kann mit unterschiedlichsten Schablonen durchgefiihrt werden.

Entsorgung
Reste kdnnen zum Hausmiill gegeben werden.

Erlduterungen

Es wird hier die einfachste Mdglichkeit einer Spritztechnik durchgefiihrt. Eventuell kdnnen Schiile-
rinnen und Schiler auch mit Airbrush-Geréten arbeiten, wenn sie mit diesen aus dem Hobbybereich
Erfahrungen haben.
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EXPERIMENT 14

Lackauftrag durch Pulverlackierung

Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK | (nur Experiment), SEK Il (Experiment und Theorie)
Textheft: Kapitel 7.8

Beobachtung
Das Pulver schmilzt und es bildet sich eine glatte zusammenhéngende Beschichtung auf der Oberflache
des Werkstticks.

Zeitdauer
20 Minuten

Entsorgung
Das lackierte Werkstiick kann - falls es nicht mehr gebraucht wird - zum Hausmiill gegeben werden.

Erlduterungen

Die auf das Werkstiick aufgebrachten Pulverpartikel schmelzen in der Warme. Bindemittel und
Harter reagieren in der Warme. Bei einem Epoxidharz-Polyester-Pulverlack werden Epoxidharze mit
Carboxylgruppen-tragenden Polyestern vernetzt. Schematisch kann dies wie folgt dargestellt werden:

0 0 0
0 I

I I
[ J—0—cH,~L> + Ho— C—[ ] ——[ ]~ 0— CH — C— CH;— 0 — C — Polyester

Epoxidharz saurer Polyester

11



W f)

=
awnran

B et Deutsches

Lackinstitut

EXPERIMENT 15

Farbstoffe durch kombinatorische Synthese - Herstellung eines Farbstoffs auf einem lonenaustauscherharz

Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK Il (Experiment und Theorie)

Beobachtung
Die Perlen verférben sich nach Zugabe der Diazoniumsalzlésung sofort violett. Die Lasung bleibt farblos.

Zeitdauer
15 Minuten

Entsorgung
Die Losungen werden in die organischen Abfélle gegeben, die Feststoffe getrocknet und in der Fest-
stofftonne entsorgt.

Erlduterungen

Als Trager fiir die Festphasensynthese haben sich schwach basische lonenaustauscher als geeignet
erwiesen. Diese lonenaustauscherharze tragen tertiare Aminogruppen. In der basischen Form, mit
Hydroxylionen als Gegenionen, reagieren sie mit Phenolen nach dem in der folgenden Abbildung
gezeigten Schema, das heiBt, das Phenol wird als Phenolat gebunden. Diese Austauschreaktion findet
innerhalb weniger Minuten statt, Giberschiissiges Phenol wird durch Filtration und Nachwaschen mit
Wasser entfernt. Durch die Phenolatbildung ist das aromatische System so weit aktiviert, dass die
folgende elektrophile Substitution durch ein Diazoniumion auch im sauren Milieu abléuft. Es bildet
sich sofort der erwartete Farbstoff auf dem Harz, die Losung bleibt farblos. Filtration und Waschen
schlieBen den Versuch ab.

OH OH 50,Na

9@ o )

H Na,0 S0,Na H
@ v —r-on - @ -ro
| -H,0 |
R R
S0,Na
NH,
SO.H HO,S

‘ ‘ 3
HCI, NaNO, O O
- . v~ N*— R0

Da die ablaufenden Reaktionen allgemein bekannt sind, wird hier auf eine néhere Darstellung der
Bildung von Diazoniumsalzen und der Azokupplung verzichtet.

Pustowka P., Bader H.-J.: Kombinatorische Chemie oder: Wie kann man den Aufwand bei der Suche nach neuen Wirkstoffen verringern?
CHEMKON, 14/4 (2007) 176 1/1
Pustowka P., Bader H.-J.: Strategien zur Synthese von Substanzbibliotheken MNU 61/2 (2008) 90
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EXPERIMENT 16
Farbstoffe durch kombinatorische Synthese - Herstellung von vier Farbstoffen durch ,Split and Combine”

Hinweise fiir Lehrkrafte
Geeignet fir SEK Il

Beobachtung
Nach Zugabe der Diazoniumsalzlosungen tritt eine sofortige Farbveranderung der Perlen auf. In jedem

Reagenzglas entstehen zwei Farbstoffe: RG 1: lila, rosa; RG 2: pink, orange.

Zeitdauer
20 Minuten (Trocknen 1 Stunde bzw. iiber Nacht)

Entsorgung
Die Losungen werden in die organischen Abfélle gegeben, die Feststoffe getrocknet und in der

Feststofftonne entsorgt.

Erlduterungen
Die ablaufenden Reaktionen sind in der Abbildung dargestellt.

OH OH .
RO®
Na0,S SO,Na

O
Na0,S SO,Na

N /

split and combine

S SARN
. .

0 OH 0 OH

HO,S ‘ ‘ SOH HO,S ‘ ‘ SOH

N
Il I

SOH

===
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